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Resumen
Los implantes dentales han representado un gran avance en la odontología 
moderna y los esfuerzos realizados de la investigación científica y desarrollo 
industrial han permitido conseguir excelentes resultados de fiabilidad de 
las técnicas. El número de consultas odontológicas debido a pérdidas de 
piezas dentales ha arrojado como causas más comunes: edad, enfermedades 
bucofaríngeas que pueden conllevar a pérdida ósea, mala higiene bucal, 
deficiencias óseas, traumatismos, enfermedades sistémicas, entre otras. Como 
consecuencia de ello, los profesionales buscan permanentemente mejorar y 
diversificar los procesos tecnológicos de implantología; optimizan el tipo de 
material y los elementos usados en dichos procesos, con el afán de encontrar los 
mejores resultados de fijación y adaptación en sus pacientes. Esto les permite 
acceder a tecnología de punta con el fin de mejorar los resultados. El propósito 
de la investigación realizada es determinar el número de éxitos y fracasos en 
procesos de implantología en pacientes de consultorios odontológicos de 
la ciudad de Pereira, Colombia. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, la 
caracterización de la técnica fue tipo de implantes. Se realizó una aplicación de 
ficha de recolección de datos a los odontólogos de los consultorios. Se determinó 
que el porcentaje de implantes exitosos corresponde al 97,1%, de modo que la 
mayoría de los implantes son de tipo largo con un porcentaje del 94,58%. No se 
identificó que exista relación directa entre el fracaso del implante y el tipo de 
consultorio.
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Abstract

Dental implants have represented a great advance in modern den-
tistry. The efforts made in scientific research and industrial develop-
ment have allowed to achieve excellent results regarding reliability of 
the techniques. The amount of patients consulting the dentist due to 
the loss of teeth, have shown that the main causes are, age, orophary-
ngeal diseases that can produce bone loss, poor oral hygiene, bone de-
ficiencies, trauma, systemic diseases, among others. As a result, dental 
professionals permanently seek to improve and diversify the techno-
logical implant processes, optimizing the type of material and tools 
used in these processes, with the purpose of achieving the best results 
of fixation and adaptation for patients; which allows them to access 
to the latest technology, and have the best results. The purpose of this 
research is to determine the amount of success and failure of dental 
implants in patients of dental offices in the city of Pereira, Colom-
bia. A descriptive study was carried out, the characterization of the 
technique, type of implants; support the research by applying to the 
dentists an instrument of data collection. It was determined that the 
percentage of successful implants corresponds to 97.1%. Evidencing 
that most of the implants are long type 94.58% respectively, it was not 
stablished that there is a direct relationship between the failure of the 
implant and the type of dentist office.

Key words: Osseointegration, Dental implants, implantology, dental implants 
characterization.
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Resumo

Os implantes dentários têm representado um avanço na odontologia 
moderna. Os esforços de investigação científica e desenvolvimento 
industrial tornaram possível alcançar excelentes resultados de con-
fiabilidade das técnicas. O número de visitas ao dentista devido à 
perda de dentes, têm como causas mais comuns: idade, doenças da 
orofaringe que podem levar à perda óssea, má higiene oral, deficiên-
cia óssea, trauma, doenças sistêmicas, entre outros. Como resultado, 
os profissionais estão constantemente procurando melhorar e diver-
sificar os processos tecnológicos de implantologia, otimizando o tipo 
de material utilizado nestes processos, com o objetivo de encontrar 
os melhores resultados de fixação e adaptação para os pacientes; o 
que lhes permite acessar tecnologia de ponta, a fim de melhorar os 
resultados. O objetivo da pesquisa feita é determinar o número de 
sucessos e falhas nos processos de implantologia em pacientes de clí-
nicas odontológicas na cidade de Pereira, Colômbia. Foi realizado um 
estudo descritivo, a caracterização da técnica, tipo de implantes, su-
portando a pesquisa mediante a aplicação de um formulário de coleta 
de dados para os dentistas dos consultórios. Foi determinado que a 
porcentagem de implantes de sucesso corresponde a 97,1%. É eviden-
ciando que a maioria dos implantes são de tipo longo, com uma per-
centagem de 94,58%. Não é identificada relação direta entre a falha do 
implante e o tipo de consultório.

Palavras-chave: osseointegração, implantes dentários, carga imediata em 
implantologia oral.
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Introducción

Los dientes son trascendentales para de-
sarrollar una vida normal. Su función 
principal es triturar los alimentos para 
favorecer una correcta digestión, ade-
más de su importancia en la fonación y 
la expresión armoniosa de la cara. Por 
ello, juegan un rol importante en el de-
sarrollo y desempeño social de una per-
sona; una buena dentadura demuestra 
signos de salud y bienestar (1). La salud 
bucal no está relacionada solamente con 
la presencia de los dientes, también con 
el estado de los tejidos blandos en la ca-
vidad oral, los cuales no deben pertur-
bar la capacidad y la salud general del 
individuo (2).

Uno de los problemas que afecta la salud 
oral es el edentulismo (ausencia dental 
parcial o total), que no es necesaria-
mente imputable a la vejez, dado que 
existen múltiples causas de la pérdida 
dentaria como, por ejemplo: caries, pe-
riodontopatias, maloclusiones(3), pér-
dida de masa ósea, disminución ósea e 
incremento de la porosidad, entre otras 
causas, tales como las enfermedades 
sistémicas, accidentes, molestias óseas, 
traumas dentoalveolares y la extracción 
de piezas dentales. La permanencia o 
pérdida de dichas estructuras puede 
afectar emocional y socialmente a las 
personas (4). 

Al momento de su pérdida, los pacien-
tes buscan a los profesionales de la salud 
oral, y obtienen la opción de implantes 
dentales como principal procedimiento 
terapéutico para la rehabilitación oral, 
dado que los implantes permiten la re-
posición de dientes perdidos. El proceso 

que hace posible su fijación se conoce 
como oseointegración, que se puede de-
finir como fase de unión entre los im-
plantes dentales y el hueso recientemen-
te formado (5). Dicho procedimiento es 
la respuesta a la gran demanda de perso-
nas con edentulismo parcial o total con 
altas tasas de éxito y notoria satisfacción 
para los pacientes (6).

Para los distintos procedimientos de 
implantología, la utilización de implan-
tes de longitudes cortas y largas pueden 
tener diferentes tratamientos, y generan 
gran expectativa en el éxito o fracaso 
del implante (7). Los criterios común-
mente aceptados para la evaluación del 
éxito del implante fueron propuestos 
por Albrektsson et al (8) para identificar 
evidencia clínica de osteointegración 
exitosa y supervivencia de los implan-
tes. En las últimas tres décadas, el éxito 
del implante ha sido evaluado por las 
tasas de supervivencia, la estabilidad 
continua de la prótesis, la pérdida ósea 
radiográfica y la ausencia de infección 
en los tejidos blandos periimplantarios 
(8,9,10,11,12,13).

Las técnicas son también indispensables 
para la buena fijación de los implantes 
dentales, por ejemplo, los tratamientos 
superficiales se emplean para obtener 
aumento de la rugosidad superficial. De 
este modo, se favorece la oseointegra-
ción de los implantes a corto y mediano 
plazo, pues beneficia la adhesión celular. 
Este efecto tiene como consecuencia 
una rápida regeneración y una mejor ca-
lidad del tejido óseo (14). Actualmente, 
algunos autores estiman que el fracaso 
de los implantes después del proceso 
de oseointegración se debe fundamen-
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talmente a ciertas condiciones biológi-
cas, como la infección bacteriana, y no 
al rechazo cuando se colocan implantes 
de calidad contrastada, aunque también 
se atribuye a características específicas 
de los pacientes y a la destreza de los ci-
rujanos(15). También se asumen fallas 
mecánicas, tales como la fractura de un 
implante, el deterioro de su conexión 
protésica y la presencia de un tornillo 
protésico fracturado dentro del implan-
te sin que sea posible retirarlo de su in-
terior, lo que inutiliza el implante. Tam-
bién se asumen fallas humanas, que se 
refieren a posicionamientos de implan-
tes en sitios intraorales con imposibili-
dad de rehabilitación (16).

El propósito del estudio fue la caracte-
rización descriptiva y estadística de las 
técnicas y tipos de implantes en los pro-
cesos de implantología oral en pacien-
tes de consultorios odontológicos de la 
ciudad de Pereira, Colombia. Las va-
riables evaluadas se basaron en: éxito o 
fracaso, tipo de implante, tipo de carga, 
causas de fracaso del implante en estos 
procedimientos. 

Materiales y métodos

Se realizó una investigación de tipo des-
criptiva, de corte transversal en 5 clíni-
cas odontológicas privadas de la ciudad 
de Pereira, durante el transcurso del año 
2015. El criterio de inclusión se deter-
minó según los procesos de inserción de 
implantes dentales realizados en dichos 
consultorios, así como la aceptación 
después de la invitación formal (cartas) 
que se realizó por parte de los investi-
gadores a los consultorios odontológicos 
de la ciudad.

La población tomada en el estudio fue-
ron los implantes dentales realizados 
en la ciudad de Pereira; la muestra fue 
tomada de los consultorios en mención 
donde se lleva a cabo este tipo de pro-
cedimientos, teniendo en cuenta que no 
todos los consultorios tenían permitido 
realizarlos. No se establecieron las con-
diciones sociodemográficas de los pa-
cientes, ya que no se tuvo acceso a los 
datos personales, puesto que la historia 
clínica es un documento privado de tipo 
técnico, clínico, legal, obligatorio y so-
metido a reserva.   

El estudio abarcó la totalidad de pa-
cientes, sin tener contacto directo con 
los mismos, ni sus historias clínicas, 
las cuales fueron el soporte del profe-
sional para suministrar la información 
que reunía los criterios en mención, es 
decir, con prótesis rehabilitadas para 
su inclusión. Se obtuvo un total de 683 
implantes oseointegrados y su infor-
mación fue suministrada por cada es-
pecialista desde sus bases de datos. Por 
esta razón, no se necesitó aval de un 
comité de ética.

Diseño de la ficha de recolección de 
datos 

La ficha de recolección de datos se 
diseñó para obtener información de 
la caracterización de los procesos de 
implantes oseointegrados que se prac-
tican en los pacientes en los consul-
torios odontológicos de la ciudad de 
Pereira, reseñados anteriormente. Las 
preguntas se enfocaron en éxitos o fra-
casos de estos procesos, tipos de im-
plantes y las técnicas utilizadas en los 
procedimientos.



INVESTIGACIONES ANDINA No. 37, Vol. 20  

106

Aplicación de la matriz de recolección 
de datos  

La aplicación de la ficha de recolección 
de datos se realizó mediante la visita a 
cada uno de los consultorios odontoló-
gicos. Los profesionales suministraron 
información basándose en las historias 
clínicas y, de esta manera, dieron res-
puestas a las preguntas del cuestionario, 
el cual era diligenciado por uno de los 
investigadores. Los datos que se presen-
tan fueron suministrados desde el año 
2012 al 2015.

Procesamiento de los datos 

Los datos obtenidos se procesaron en 
una matriz realizada en Microsoft Excel 
2010 y se enlazaron con el programa 
IBM SPSS STATISTICS V.24 para el 
tratamiento estadístico descriptivo.   

Resultados 

El total de implantes realizados por 
los consultorios odontológicos que 
participaron en el estudio es de 683 
de los cuales fueron exitosos 663, 
que corresponden al 97,1%; los 20 
fallidos corresponden al 2,9%. La Tabla 
1 muestra los implantes exitosos y 
fallidos clasificados por los diferentes 
consultorios.

En el gráfico 1 se puede notar el número 
de implantes por consultorios, así como 
la cantidad de implantes exitosos y 
fallidos de cada uno de los consultorios 
odontológicos pertenecientes al estudio. 
Allí, se evidencia el bajo porcentaje de 
implantes fallidos; sin embargo, cabe 
resaltar que ninguno de los consultorios 
tiene una efectividad del 100% en este 
tipo de procesos.

Figura 1. Número de implantes exitosos y fallidos por consultorio odontológico
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 1. Número de implantes exitosos y fallidos por consultorio odontológico

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df Significación 
asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 4,853a 4 ,303

Razón de verosimilutid 4,349 4 ,361

N de casos válidos 683

Fuente: elaboración propia. 

Para el análisis estadístico, se formuló 
la prueba de Chi cuadrado de Pearson 
(X2) (Tabla 1) cuyo fin es hacer un 
contraste estadístico de la relación 
de dependencia de las variables 
cualitativas del consultorio y éxito o 
fracaso en los implantes. Se determinó 
trabajar con un intervalo de confianza 
de 95%, es decir, el α=0,05, el valor 
de chi-cuadrado es 4,853; el grado de 
significancia es p=0,303; como p>0,05, 
se considera que no hay relación entre 

el consultorio y el éxito o fracaso del 
implante. 

En contraste, se relacionó el éxito y el fra-
caso con la longitud de los implantes usa-
dos. Por ende, se considera una variable 
importante en los procesos de implan-
tología oral. Para el estudio se consideró 
como implante largo aquellos que pre-
sentan longitud mayor o igual a 10 mm, 
mientras que los implantes cortos pre-
sentan longitud menor de 10 mm (17).

Figura 2. Comparación número de implantes largos y cortos por consultorio odontológico
Fuente: elaboración propia. 
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En el Gráfico 2, se evidencia que los di-
ferentes consultorios optan principal-
mente por el uso de implantes largos, 
así que es evidente la prevalencia por 
los implantes de este tipo, dado que 646 

casos, correspondientes al 94,6%, tenían 
como longitud mayor o igual a 10 mm 
o más; mientras que solo 37 implantes, 
equivalentes al 5,4%, presentaban longi-
tud menor de 10 mm.

Figura 3. Comparación del éxito del tipo de implante antes o después de la carga
Fuente: elaboración propia. 

En el estudio se determinó el éxito del 
procedimiento de implantología oral, 
que se puede clasificar en antes o des-
pués de la carga, al igual que con la lon-
gitud del implante. El gráfico 3 muestra 

los resultados concernientes solamente a 
tres laboratorios, ya que estos fueron los 
que aportaron esta información, los de-
más consultorios no tenían especificado 
este ítem en sus historias clínicas.

Figura 4. Comparación del tipo de carga del implante fallido por consultorio odontológico.
Fuente: elaboración propia. 
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El éxito de la implantología depende de 
muchos factores y uno de ellos es el con-
trol de las cargas; no depende exclusiva-
mente en realizar un protocolo quirúr-
gico y protésico correcto y mantener los 
tejidos periimplantarios sanos, sino de 
los principios biomecánicos y de oclu-
sión. Estos últimos cobran importancia 
en la carga inmediata por la ausencia de 

contacto en posición de máxima inter-
cuspidación y en movimientos anorma-
les (18). La colocación de implantes de 
carga inmediata se considera una op-
ción ventajosa para la rehabilitación con 
prótesis dentales (19). En el gráfico 4 se 
establece el tipo de carga en la cual falló 
los implantes para cada uno de los con-
sultorios odontológicos.

Figura 5. Técnica utilizada en el implante fallido por consultorio odontológico.
Fuente: elaboración propia. 

La implantología oral ha revolucionado 
la práctica odontológica y ha tenido un 
rápido desarrollo. Después de la eviden-
cia científica de la posibilidad con éxito 
de la utilización de los implantes y del 
conocimiento de los fenómenos bioló-
gicos de la oseointegración, la tendencia 
ha sido hacia la integración simplificada 
de la técnica quirúrgica (20). Estos pro-
cedimientos se pueden dividir en técni-
ca crestal y técnica subcrestal. Se deter-
minó en el estudio la técnica realizada 
en el implante fallido (datos represen-

tados en el Gráfico 5). Es evidente que 
en los implantes fallidos la técnica más 
utilizada en cada uno de los consultorios 
es la subcrestal.

Las fallas biológicas podrían ser consi-
deradas todas las veces en que hubiera 
insuficiencia del huésped en establecer o 
mantener la oseointegración, que puede 
ser considerada como una falla precoz, 
por no poder mantenerse este fenóme-
no cuando el implante es sometido a 
cargas funcionales. Las fallas biológicas 
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ocurren cuando la oseointegración no 
se mantiene después de la instalación de 

los implantes o cuando no es mantenida 
a través de los años (21). 

Figura 6. Comparación de las causas del fracaso del implante por consultorio odontológico.
Fuente: elaboración propia. 

De los pacientes con implantes conside-
rados fallidos, se establecieron las causas 
del fracaso. Por esta razón, se clasifica-
ron como motivos biológicos y moti-
vos biomecánicos. Los resultados por 
consultorio se muestran en el Gráfico 
6, donde se nota que, principalmente, 
los implantes fallidos son por motivos 
biológicos, dado que 11 fueron por este 
motivo, mientras que solo fueron 2 por 
motivos biomecánicos.   

Discusión 

El presente estudio se caracterizó por 
diferentes variables asociadas a los pro-
cesos de implantes de piezas dentales 
que tienen relevancia en el éxito o fra-
caso de estos procedimientos. Como se 

menciona al principio de este documen-
to, el éxito quirúrgico de los implantes 
está directamente relacionado con un 
proceso de interacción con el hueso (os-
teointegración); no obstante, cuando el 
procedimiento ha fallado, se presenta 
una alteración durante la fase inicial y 
se produce una formación de tejido ci-
catricial fibroso entre la superficie del 
implante y el hueso circundante (22). 
Se sabe que son muchos los factores que 
pueden contribuir al éxito o al fracaso de 
los implantes, desde la condición del pa-
ciente hasta los protocolos quirúrgicos 
y protésicos realizados por el operador 
(23). La falla del implante es más fácil de 
describir que el éxito o supervivencia del 
implante y puede consistir en una varie-
dad de factores. Cualquier dolor, movi-
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lidad vertical y pérdida ósea progresiva 
no controlada justifican la extracción del 
implante (16).

Se determinó que el porcentaje de 
implantes exitosos corresponde al 97,1%; 
el de implantes fallidos, 2,9%. Esto no 
difiere de los porcentajes de los artículos 
que fueron tomados como antecedentes, 
los cuales están en un rango entre el 90% 
al 98% en el caso de los éxitos y el 1% 
al 5 % de los casos de los fracasos. Se 
exponen algunos factores que afectan 
el éxito del proceso de implantología, 
tales como: el hábito de fumar, la 
deficiente higiene bucal, la sobrecarga 
protésica, los hábitos parafuncionales 
(bruxismo), la edad avanzada del 
paciente; además, la disminución de la 
irrigación sanguínea en el sitio receptor 
del implante; la ubicación del implante 
dental relacionada con la calidad y 
cantidad ósea del sitio receptor; al igual 
que las técnicas quirúrgicas para lograr 
un aumento de la cantidad ósea, entre 
otros (24).

En el caso de la variable tamaño del 
implante se evidenció que la mayoría 
de los implantes son de tipo largo, con 
un porcentaje del 94,58%. Los implan-
tes cortos obtuvieron un porcentaje 
de 5,42%. El tamaño de los implan-
tes (longitud y diámetro) puede tam-
bién influir en el éxito del implante. 
Por cada 3 mm de longitud, el área de 
superficie se incrementa un 20-30%. 
Además, los fracasos son superiores 
cuando se utilizan implantes con una 
longitud menor de 10 mm (25). En 
este sentido, el tamaño del implante 
es todavía más relevante en los casos 
de mala calidad ósea. Por otro lado, 

la variable tipo de carga refiere a un 
protocolo clínico para la colocación 
y aplicación de fuerzas sobre los im-
plantes mediante la rehabilitación fija 
o removible. La carga inmediata es 
aquella que se realiza en la misma se-
sión clínica o dentro de las 48 horas 
siguientes, y en el estudio se estableció 
que el mayor porcentaje de implantes 
orales fallidos se presentó con la téc-
nica de carga tardía.  De igual mane-
ra, la técnica quirúrgica crestal es la 
que prevalece en los implantes fallidos 
(26).
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